MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO
SECRETARIA DA EDUCAGAO SUPERIOR

CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA

CURSO DE ENGENHARIA METALURGICA — UNIDADE ANGRA DOS REIS

DEPARTAMENTO PLANO DE CURSO DA DISCIPLINA
Engenharia Metallrgica Mecanica da Fratura
cODIGO PERIODO ANO SEMESTRE PRE-REQUISITOS
GMETAR 1704 7° 2019 20 GMETAR1502 -
Metalurgia Fisica |
TOTAL DE GMETARIGOG —
CREDITOS AULAS/SEMANA AULAS NO Propriedades
SEMESTRE Mecanicas
TEORICA | PRATICA | ESTAGIO
4 4 0 0 12

EMENTA

Introducdo a mecanica da fratura (MFLE e MFEP) e critérios de falhas. Introducéo a fadiga e critérios de falha
por fadiga. Mecénica da fratura e sua aplica¢do no processo de crescimento de trinca por fadiga. Fadiga de baixo
e alto ciclo. Fatores que afetam a vida em fadiga. Métodos de anélise de falhas. Exemplos préaticos e ensaios para
avaliar tenacidade a fratura e vida em fadiga.
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OBJETIVOS GERAIS

Compreender os fendmenos de fadiga e fratura dos materiais utilizados em engenharia e conhecer os fatores que
influenciam nestes comportamentos. Fornecer as ferramentas necessarias para 0 engenheiro projetar
componentes e estruturas sujeitas ao carregamento alternado.
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METODOLOGIA

- Exposi¢éo didatica com a participacéo dos alunos.

- Debates, exercicios, interpretacéo, analise de textos (técnicos, publicacdes de jornais, revistas
especializadas), pratica de redacdo técnica.

CRITERIO DE AVALIACAO

A avaliacdo pode ser feita por: provas, listas de exercicios, trabalhos em grupo e/ou seminarios.
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PROGRAMA
1. Introducdo a mecanica da fratura (MFLE e MFEP) e | 5. Fatores que afetam a vida em fadiga.
critérios de falhas. 5.1 Fatores do carregamento que afetam a vida
1.1 Contexto histérico da mecéanica da fratura, em fadiga.
fundamentos e sua importancia. 5.2 Fendmenos de fechamento da trinca ¢ AKeff.
1.2 Introdugdo a Mecéanica da Fratura Linear- 5.3 Fatores microestruturas/propriedades
Eléastica. mecanicas que afetam a vida em fadiga.
1.3 Introdugdo a Mecénica da Fratura Elasto-
Plastica. 6. Meétodos de analise de falhas.
1.4 Conceitos de Vida-Segura, Falha Segura e 6.1 Micromecanismos de fratura.
Tolerancia ao Dano. 6.2 Aspectos da superficie de fratura.
1.5 Revisdo dos critérios de falhas. 6.3 Aspectos da superficie de fratura por fadiga.

6.4 Estudos de casos.
2. Introducdo a fadiga e critérios de falha por fadiga.
2.1 Contexto historico da fadiga, fundamentos e sua | 7. Exemplos praticos e ensaios para avaliar

importancia. tenacidade a fratura e vida em fadiga.
2.2 Carregamentos de fadiga. 7.1 Ensaios para avaliar a tenacidade a fratura.
2.3 Nucleacdo da trinca por fadiga. 7.2 Ensaios para avaliar a fida em fadiga.
2.4 Crescimento da trinca por fadiga. 7.3 Exemplos praticos e estudos de casos.

2.5 Fratura final por fadiga.

3. Mecénica da fratura e sua aplica¢do no processo de
crescimento de trinca por fadiga.
3.1 Relagdes entre o fator intensidade de tensdo e o
crescimento da trinca por fadiga.

4. Fadiga de baixo e alto ciclo.
4.1 Fadiga de alto ciclo e 0 Método Tensdo-Vida.
4.2 Fadiga de baixo ciclo e o Método Deformagcéo-
Vida.




