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EMENTA 

Introdução à mecânica da fratura (MFLE e MFEP) e critérios de falhas. Introdução à fadiga e critérios de falha 

por fadiga. Mecânica da fratura e sua aplicação no processo de crescimento de trinca por fadiga. Fadiga de baixo 

e alto ciclo. Fatores que afetam a vida em fadiga. Métodos de análise de falhas. Exemplos práticos e ensaios para 

avaliar tenacidade à fratura e vida em fadiga. 
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OBJETIVOS GERAIS 

Compreender os fenômenos de fadiga e fratura dos materiais utilizados em engenharia e conhecer os fatores que 

influenciam nestes comportamentos. Fornecer as ferramentas necessárias para o engenheiro projetar 

componentes e estruturas sujeitas ao carregamento alternado. 
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METODOLOGIA 

- Exposição didática com a participação dos alunos. 

- Debates, exercícios, interpretação, análise de textos (técnicos, publicações de jornais, revistas                 

especializadas), prática de redação técnica. 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

A avaliação pode ser feita por: provas, listas de exercícios, trabalhos em grupo e/ou seminários. 
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PROGRAMA 

1. Introdução à mecânica da fratura (MFLE e MFEP) e 

critérios de falhas. 

1.1 Contexto histórico da mecânica da fratura, 

fundamentos e sua importância. 

1.2 Introdução à Mecânica da Fratura Linear-

Elástica. 

1.3 Introdução à Mecânica da Fratura Elasto-

Plástica. 

1.4 Conceitos de Vida-Segura, Falha Segura e 

Tolerância ao Dano. 

1.5 Revisão dos critérios de falhas. 

 

2.  Introdução à fadiga e critérios de falha por fadiga.  

2.1 Contexto histórico da fadiga, fundamentos e sua 

importância. 

2.2 Carregamentos de fadiga. 

2.3 Nucleação da trinca por fadiga. 

2.4 Crescimento da trinca por fadiga. 

2.5 Fratura final por fadiga. 

 

3. Mecânica da fratura e sua aplicação no processo de 

crescimento de trinca por fadiga.  

3.1 Relações entre o fator intensidade de tensão e o 

crescimento da trinca por fadiga.  

 

4. Fadiga de baixo e alto ciclo.  

4.1 Fadiga de alto ciclo e o Método Tensão-Vida. 

4.2 Fadiga de baixo ciclo e o Método Deformação-

Vida. 

5. Fatores que afetam a vida em fadiga. 

5.1 Fatores do carregamento que afetam a vida 

em fadiga. 

5.2 Fenômenos de fechamento da trinca e ΔKeff.  

5.3 Fatores microestruturas/propriedades 

mecânicas que afetam a vida em fadiga. 

 

6. Métodos de análise de falhas.  

6.1 Micromecanismos de fratura. 

6.2 Aspectos da superfície de fratura. 

6.3 Aspectos da superfície de fratura por fadiga. 

6.4 Estudos de casos. 

 

7. Exemplos práticos e ensaios para avaliar 

tenacidade à fratura e vida em fadiga. 

7.1 Ensaios para avaliar a tenacidade à fratura. 

7.2 Ensaios para avaliar a fida em fadiga. 

7.3 Exemplos práticos e estudos de casos. 

 


