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EMENTA

Introdugdo aos ensaios mecénicos. Ensaio de Tracdo, Dureza, Compressdo, Impacto, Dobramento, Flexdo,
Torgdo, Fadiga e Fluéncia: principais ensaios e propriedades mecénicas obtidas, influéncia dos pardmetros de
ensaio nas propriedades mecénicas, influéncia da microestrutura e condicdo inicial do material, etc.
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OBJETIVOS GERAIS

Diferenciar os principais ensaios mecanicos e propriedades obtidas. Discutir e comparar 0 comportamento
mecanico dos materiais metalicos e sua relagdo com a estrutura e a microestrutura. Compreender 0s conceitos de
resisténcia mecénica, tenacidade, dureza, resisténcia a fadiga e a fluéncia. Aprender como localizar dados
relevantes sobre o comportamento mecanico de materiais especificos.




METODOLOGIA

- exposicdo didatica com a participagdo dos alunos.
- debates, exercicios, interpretacdo, analise de textos (técnicos, publica¢des de jornais e revistas

especializadas) e pratica de redacao técnica.

CRITERIO DE AVALIACAO

Provas discursivas (sem consulta), listas de exercicios, trabalhos em grupo e/ou seminarios.
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PROGRAMA

1 - INTRODUGAO AOS ENSAIOS MECANICOS DE METAIS E
NOCOES GERAIS

2 - ENSAIO DE DUREZA
2.1 — Principais tipos de ensaios de dureza

2.2 — Influéncia da microestrutura e do condicionamento
microestrutural na dureza obtida de um metal

2.3 — Influéncia dos pardmetros de ensaio (tempo de ensaio, carga
de ensaio, temperatura, etc) na dureza de um metal

3 - ENSAIO DE TRACAO

3.1 — A prética do ensaio de tracdo e propriedades mecanicas
avaliadas

3.2 — Influéncia da microestrutura e do condicionamento
microestrutural nas propriedades mecanicas avaliadas pelo ensaio de
tracdo

3.3 — Influéncia dos pardmetros de ensaio (velocidade do ensaio,
temperatura, etc) nas propriedades avaliadas com o ensaio de tracdo

4 - ENSAIO DE IMPACTO
4.1 — A prética do ensaio de impacto e propriedades avaliadas
4.2 - Principais tipos de ensaios de impacto

4.3 - Influéncia da microestrutura e do condicionamento
microestrutural nas propriedades mecénicas avaliadas pelo ensaio de
impacto

4.4 — Influéncia dos pardmetros de ensaio (energia inicial,
temperatura, etc) nas propriedades avaliadas com o ensaio de impacto
5 — ENSAIO DE COMPRESSAO

5.1 — A prética do ensaio de compressdo e propriedades mecanicas
avaliadas

5.2 — Influéncia da microestrutura e do condicionamento microestrut.
nas propriedades mecanicas avaliadas pelo ensaio de compresséo.

5.3 — Influéncia dos pardmetros de ensaio (velocidade do ensaio,
temperatura, etc) nas propriedades avaliadas com o ensaio de
compressdo
6 — ENSAIO DE FLUENCIA

6.1 — A prética do ensaio de fluéncia e propriedades mecanicas
avaliadas

6.2 — Influéncia da microestrutura e do condicionamento
microestrutural nas propriedades mecéanicas avaliadas pelo ensaio
de fluéncia

6.3 — Influéncia dos parametros de ensaio (carga, temperatura,
etc) nas propriedades avaliadas com o ensaio de fluéncia
7 — ENSAIO DE FADIGA

7.1 — A prética do ensaio de fadiga e propriedades mecéanicas
avaliadas

7.2 — Influéncia da microestrutura e do condicionamento
microestrutural nas propriedades mecanicas avaliadas pelo ensaio
de fadiga

7.3 — Influéncia dos parametros de ensaio (ciclos, temperatura,
etc) nas propriedades avaliadas com o ensaio de dureza.

8 — ENSAIO DE TORCAO

8.1 — A prética do ensaio de tor¢8o e propriedades mecanicas
avaliadas

8.2 — Influéncia da microestrutura e do condicionamento
microestrutural nas propriedades mecanicas avaliadas pelo ensaio
de torcdo

8.3 — Influéncia dos parametros de ensaio (velocidade do ensaio,
temperatura, etc) nas propriedades avaliadas com o ensaio de
torgdo
9 — ENSAIO DE FLEXAO E DOBRAMENTO

9.1 — A prética do ensaio de flexdo e dobramento, e
propriedades mecanicas avaliadas

9.2 — Influéncia da microestrutura e do condicionamento
microestrutural nas propriedades mecénicas avaliadas pelo ensaio
de flex&o e dobramento

9.3 — Influéncia dos pardmetros de ensaio (distancia entre 0s
apoios, carga, temperatura, etc) nas propriedades avaliadas com o
ensaio de dobramento e flexdo.




