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CRÉDITOS 

        

AULAS/SEMANA 

 TOTAL DE 

AULAS NO 

SEMESTRE 

 

  TEÓRICA PRÁTICA ESTÁGIO    

3  3 0 0  54  

 

EMENTA 

Solidificação: nucleação, mecanismos de crescimento, refino de grão (agentes refinadores), solidificação 

homogênea e heterogênea, redistribuição de soluto, curvas de resfriamento, estruturas brutas de fusão e 

propriedades resultantes, defeitos de solidificação; Classificação dos processos de fundição: Fundição lingotes e 

de peças. Principais processos de fundição de peças: Processos de molde colapsável (areia verde, areia com 

resina, areia – CO2, Shell Molding, processos investment casting), Processos de molde permanente (gravidade, 

baixa pressão, fundição sob pressão de câmara quente e fria, Squeeze Casting, fundição centrífuga); Fundição de 

metais não-ferrosos e suas ligas (alumínio e cobre); Definição e apresentação do processo de Metalurgia do pó. 

Principais métodos de obtenção de pós metálicos e suas características. Moldagem dos pós metálicos. 

Sinterização, força motriz, principais mecanismos e estágios. Principais ligas sinterizadas e principais aplicações 

de componentes sinterizados. 
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CURSO DE ENGENHARIA METALÚRGICA – UNIDADE ANGRA DOS REIS 



OBJETIVOS GERAIS 

Proporcionar aos acadêmicos do curso de Engenharia Metalúrgica conhecer os processos de Fundição e 

Metalurgia do Pó e aspectos tecnológicos, equipamentos utilizados nestes processos de fabricação metalúrgica. 

 

METODOLOGIA 

- exposição didática com a participação do alunos. 

- debates, exercícios, interpretação, análise de textos (técnicos, publicações de jornais, revistas                 

especializadas), prática de redação técnica. 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

A avaliação pode ser feita por: provas, listas de exercícios, trabalhos em grupo e/ou seminários 

 

CHEFE DO DEPARTAMENTO 

NOME ASSINATURA 

  

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA 

NOME ASSINATURA 

  

 

APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: ____/____/____ 

 

PROGRAMA 

• Apresentação da disciplina (ementa, referências bibliográficas e critérios de avaliação); 

• Introdução a Fundição dos Materiais Metálicos; 

• Principais técnicas de Fundição: 

• Fundição em areia; 

• Fundição Cera Perdida / Por gravidade; 

• Fundição sob pressão / Fundição centrífuga; 

• Fundição em Shell Molding; 

• Moldagem em areia - Preparação do Molde / Moldagem em areia verde; 

• Propriedades das areias de base / Ligantes / Mecanismos de ligação; 

• Solidificação: 

• Nucleação homogênea e heterogênea; 

• Raio crítico de formação dos embriões; 

• Adição de Inoculantes e seus efeitos / Crescimento de grãos; 

• Metalurgia do Pó - Processos e Características; 

• Sinterização – Mecanismos e estágios / Principais ligas e Características; 

 


