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EMENTA 

Relação microestrutura-propriedade e tratamentos termofísicos, termomecânicos e termoquímicos. Curvas de 

resfriamento e estruturas. Diagrama Tempo, Temperatura e Transformação (TTT). Diagrama Transformação em 

Resfriamento Contínuo (TRC). Tratamentos termofísicos - recozimento, normalização, austêmpera, martêmpera, 

têmpera e revenido. Efeito dos elementos de liga nos aços. Tratamentos termoquímicos - cementação, nitretação, 

carbonitretação. 
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OBJETIVOS GERAIS 

Introduzir ao estudante conhecimentos relacionados a tratamentos térmicos fornecendo o entendimento dos seus 

princípios básicos. 
 

METODOLOGIA 

- Exposição didática com a participação dos alunos. 

- Debates, exercícios, interpretação, análise de textos (técnicos, publicações de jornais, revistas                 

especializadas), prática de redação técnica, aulas em laboratório específico para aprendizagem das técnicas. 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

A avaliação pode ser feita por: provas, listas de exercícios, trabalhos em grupo e/ou seminários. 

 

CHEFE DO DEPARTAMENTO 

NOME ASSINATURA 

  

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA 

NOME ASSINATURA 

  

 

APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: ____/____/____ 

 

PROGRAMA 

1) Introdução aos tratamentos térmicos 

1.1) Resfriamento no equilibrio 

1.2) Diagrama ferro-carbono 

1.3) Transformações que ocorrem entre 0 e 2,11% em 

peso de carbono 

1.4) Efeito do esfriamento e aquecimento sobre a 

posição das linhas de transformação 

1.5) Efeito dos elementos de liga no diagrama ferro-

carbono 

 

2) Efeito da velocidade de esfriamento sobre a 

transformação da austenita 

2.1) transformação isotérmica 

2.2) Curvas TTT ou em C 

2.3) Constituintes resultantes da transformação da 

austenita 

2.4) Curvas TTT para aços hipoeutetóides e 

hipereutetóides 

2.5) Transformação em esfriamento continuo 

2.6) Efeito da seção da peça 

 

3) Fatores que afetam a posição das curvas TTT 

3.1) Austenita residual 

3.2) Endurecibilidade ou temperabilidade 

3.3) Medida da temperabilidade (ensaios Grossmann e 

Jominy) 

3.4) Fatores que afetam a temperabilidade 

4) Tratamentos térmicos dos aços 

4.1) Recozimento 

4.2) Normalização 

4.3) Tempera e Revenido 

4.4) Coalescimento 

4.5) Austempera 

4.6) Martempera 

4.7) Endurecimento por precipitação 

 

5) Tratamentos Termoquimicos 

5.1) Cementação 

5.2) Nitretação 

5.3) Cianetação 

5.4) Boretação 

 

6) Aulas Práticas de tratamentos térmicos 

6.1) Recozimento 

6.2) Normalização 

6.3) Tempera e revenido 

6.4) Caracterização microestrutural 

6.5) Ensaios de Dureza 

 

 


