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EMENTA 

Tensão e deformação na conformação. Elasticidade e plasticidade. Atrito, lubrificação e temperatura. Processos 

de conformação volumétrica de metais: laminação, forjamento, extrusão, trefilação de barras e arames. 

Conformação de chapas metálicas: operações de corte, operações de dobramento e estampagem. 
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OBJETIVOS GERAIS 

Apresentar os conceitos básicos da mecânica dos sólidos (tensões e deformações nos regimes elástico e plástico) 

e sua aplicação na conformação mecânica: volumétrica e de chapas. 
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METODOLOGIA 

- Exposição didática com a participação dos alunos. 

- Debates, exercícios, interpretação, análise de textos (técnicos, publicações de jornais, revistas especializadas), 

prática de redação técnica. 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

A avaliação pode ser feita por: provas, listas de exercícios, trabalhos em grupo e/ou seminários. 
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PROGRAMA 

1. Tensão e deformação na conformação.  

1.1 Introdução: colocação do problema 

1.2 Conceito de tensão em um ponto 

1.3 Variação da tensão com o plano de corte 

1.4 Tensões principais 

1.5 Círculos de Mohr 

1.6 Aplicações dos círculos de Mohr 

1.7 Deformações principais 

 

2. Elasticidade e plasticidade 

2.1 Introdução 

2.2 Relações tensão-deformação no regime elástico 

2.3 Critérios para início da deformação plástica de 

metais 

2.4 Relações tensão-deformação no regime plástico 

 

3. Atrito, lubrificação e temperatura 

3.1 Introdução 

3.2 Características da força de atrito 

3.3 Lubrificação  

3.4 Valores indicativos do coeficiente de atrito 

3.5 Temperatura na conformação dos metais 

 

4. Processos de conformação volumétrica de metais 

4.1 Laminação 

4.1.1 Análise da laminação de planos 

4.1.2 Laminação de perfis 

4.1.3 Laminadores 

4.1.4 Outros processos relacionados com a laminação 

4.2 Forjamento 

4.2.1 Forjamento em matriz aberta 

4.2.2 Forjamento em matriz fechada 

4.2.3 Forjamento de precisão 

4.2.4 Martelos de forjamento, prensas e matrizes 

4.3 Extrusão 

4.3.1 Tipos de extrusão 

4.3.2 Análise da extrusão 

4.3.3 Matrizes de extrusão e prensas 

4.3.4 Defeitos em produtos extrudados 

4.4 Trefilação de barras e arames 

4.4.1 Análise da trefilação 

4.4.2 Prática da trefilação 

 

5. Conformação de chapas metálicas 

 

5.1 Operações de corte 

5.1.1 Cisalhamento, recorte e puncionamento 

5.1.2 Análise do corte de chapas metálicas 

5.2 Operações de dobramento 

5.2.1 Dobramento em V e dobramento de flange 

5.2.2 Análise do dobramento 

5.3 Estampagem 

5.3.1 Mecânica da estampagem 

5.3.2 Análise da estampagem 

5.3.3 Defeitos de estampagem 

 

 

 


