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Relagdo microestrutura-propriedade e tratamentos termofisicos, termomecéanicos e termoquimicos. Curvas de
resfriamento e estruturas. Diagrama Tempo, Temperatura e Transformagdo (TTT). Diagrama Transformacéo em
Resfriamento Continuo (TRC). Tratamentos termofisicos - recozimento, normalizagéo, austémpera, martémpera,
témpera e revenido. Efeito dos elementos de liga nos acos. Tratamentos termogquimicos - cementacdo, nitretacéo,
carbonitretacdo.
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OBJETIVOS GERAIS

Introduzir ao estudante conhecimentos relacionados a tratamentos térmicos fornecendo o entendimento dos seus

principios bésicos.

METODOLOGIA

- Exposicdo didatica com a participacao dos alunos.

- Debates, exercicios, interpretacéo, analise de textos (técnicos, publicacbes de jornais, revistas
especializadas), pratica de redacdo técnica, aulas em laboratério especifico para aprendizagem das técnicas.

CRITERIO DE AVALIACAO

A avaliacdo pode ser feita por: provas, listas de exercicios, trabalhos em grupo e/ou seminarios.
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APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: / /

PROGRAMA

1) Introdugdo aos tratamentos térmicos

1.1) Resfriamento no equilibrio

1.2) Diagrama ferro-carbono

1.3) TransformacGes que ocorrem entre 0 e 2,11% em
peso de carbono

1.4) Efeito do esfriamento e aquecimento sobre a
posicao das linhas de transformagéo

1.5) Efeito dos elementos de liga no diagrama ferro-
carbono

2) Efeito da velocidade de esfriamento sobre a
transformacao da austenita

2.1) transformacao isotérmica

2.2)Curvas TTTouemC

2.3) Constituintes resultantes da transformagdo da
austenita

2.4) Curvas
hipereutetdides
2.5) Transformacéo em esfriamento continuo
2.6) Efeito da secdo da peca

TTT para agos hipoeutetdides e

3) Fatores que afetam a posicéo das curvas TTT

3.1) Austenita residual

3.2) Endurecibilidade ou temperabilidade

3.3) Medida da temperabilidade (ensaios Grossmann e
Jominy)

3.4) Fatores que afetam a temperabilidade

4) Tratamentos térmicos dos agos
4.1) Recozimento

4.2) Normalizagéo

4.3) Tempera e Revenido

4.4) Coalescimento

4.5) Austempera

4.6) Martempera

4.7) Endurecimento por precipitacdo

5) Tratamentos Termoquimicos
5.1) Cementagéo

5.2) Nitretacdo

5.3) Cianetacéo

5.4) Boretagdo

6) Aulas Préticas de tratamentos térmicos
6.1) Recozimento

6.2) Normalizagédo

6.3) Tempera e revenido

6.4) Caracterizagdo microestrutural

6.5) Ensaios de Dureza




