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EMENTA 

Introdução aos ensaios mecânicos. Ensaio de Tração, Dureza, Compressão, Impacto, Dobramento, Flexão, 

Torção, Fadiga e Fluência: principais ensaios e propriedades mecânicas obtidas, influência dos parâmetros de 

ensaio nas propriedades mecânicas, influência da microestrutura e condição inicial do material, etc. 
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OBJETIVOS GERAIS 

Diferenciar os principais ensaios mecânicos e propriedades obtidas. Discutir e comparar o comportamento 

mecânico dos materiais metálicos e sua relação com a estrutura e a microestrutura. Compreender os conceitos de 

resistência mecânica, tenacidade, dureza, resistência à fadiga e à fluência. Aprender como localizar dados 

relevantes sobre o comportamento mecânico de materiais específicos. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
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CELSO SUCKOW DA FONSECA 
 

CURSO DE ENGENHARIA METALÚRGICA – UNIDADE ANGRA DOS REIS 



METODOLOGIA 

- exposição didática com a participação dos alunos. 

- debates, exercícios, interpretação, análise de textos (técnicos, publicações de jornais e revistas                 

especializadas) e prática de redação técnica. 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

Provas discursivas (sem consulta), listas de exercícios, trabalhos em grupo e/ou seminários. 
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PROGRAMA 

1 - INTRODUÇÃO AOS ENSAIOS MECÂNICOS DE METAIS E 

NOÇÕES GERAIS 

2 - ENSAIO DE DUREZA 

  2.1 – Principais tipos de ensaios de dureza 

  2.2 – Influência da microestrutura e do condicionamento 

microestrutural na dureza obtida de um metal 

  2.3 – Influência dos parâmetros de ensaio (tempo de ensaio, carga 

de ensaio, temperatura, etc) na dureza de um metal 

3 - ENSAIO DE TRAÇÃO 

  3.1 – A prática do ensaio de tração e propriedades mecânicas 

avaliadas 

  3.2 – Influência da microestrutura e do condicionamento 

microestrutural nas propriedades mecânicas avaliadas pelo ensaio de 

tração 

  3.3 – Influência dos parâmetros de ensaio (velocidade do ensaio, 

temperatura, etc) nas propriedades avaliadas com o ensaio de tração 

4 - ENSAIO DE IMPACTO 

  4.1 – A prática do ensaio de impacto e propriedades avaliadas 

  4.2 - Principais tipos de ensaios de impacto 

  4.3 – Influência da microestrutura e do condicionamento 

microestrutural nas propriedades mecânicas avaliadas pelo ensaio de 

impacto 

  4.4 – Influência dos parâmetros de ensaio (energia inicial, 

temperatura, etc) nas propriedades avaliadas com o ensaio de impacto 

5 – ENSAIO DE COMPRESSÃO 

  5.1 – A prática do ensaio de compressão e propriedades mecânicas 

avaliadas 

5.2 – Influência da microestrutura e do condicionamento microestrut. 

nas propriedades mecânicas avaliadas pelo ensaio de compressão. 

  5.3 – Influência dos parâmetros de ensaio (velocidade do ensaio, 

temperatura, etc) nas propriedades avaliadas com o ensaio de 

compressão  

6 – ENSAIO DE FLUÊNCIA 

  6.1 – A prática do ensaio de fluência e propriedades mecânicas 

avaliadas 

  6.2 – Influência da microestrutura e do condicionamento 
microestrutural nas propriedades mecânicas avaliadas pelo ensaio 

de fluência 

  6.3 – Influência dos parâmetros de ensaio (carga, temperatura, 

etc) nas propriedades avaliadas com o ensaio de fluência 
7 – ENSAIO DE FADIGA 

  7.1 – A prática do ensaio de fadiga e propriedades mecânicas 

avaliadas  

  7.2 – Influência da microestrutura e do condicionamento 
microestrutural nas propriedades mecânicas avaliadas pelo ensaio 

de fadiga 

  7.3 – Influência dos parâmetros de ensaio (ciclos, temperatura, 

etc) nas propriedades avaliadas com o ensaio de dureza. 
8 – ENSAIO DE TORÇÃO 

  8.1 – A prática do ensaio de torção e propriedades mecânicas 

avaliadas  

  8.2 – Influência da microestrutura e do condicionamento 
microestrutural nas propriedades mecânicas avaliadas pelo ensaio 

de torção 

  8.3 – Influência dos parâmetros de ensaio (velocidade do ensaio, 

temperatura, etc) nas propriedades avaliadas com o ensaio de 
torção 

9 – ENSAIO DE FLEXÃO E DOBRAMENTO 

  9.1 – A prática do ensaio de flexão e dobramento, e 

propriedades mecânicas avaliadas 

  9.2 – Influência da microestrutura e do condicionamento 

microestrutural nas propriedades mecânicas avaliadas pelo ensaio 

de flexão e dobramento 
  9.3 – Influência dos parâmetros de ensaio (distância entre os 

apoios, carga, temperatura, etc) nas propriedades avaliadas com o 

ensaio de dobramento e flexão. 

 


