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Tensdo e deformacdo na conformacéo. Elasticidade e plasticidade. Atrito, lubrificacdo e temperatura. Processos
de conformacdo volumétrica de metais: laminacdo, forjamento, extrusdo, trefilagdo de barras e arames.
Conformacao de chapas metalicas: operacdes de corte, operacfes de dobramento e estampagem.
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OBJETIVOS GERAIS

Apresentar os conceitos basicos da mecanica dos sélidos (tensdes e deformagbes nos regimes elastico e plastico)
e sua aplicacdo na conformagdo mecénica: volumétrica e de chapas.




METODOLOGIA

- Exposi¢éo didatica com a participacéo dos alunos.

- Debates, exercicios, interpretacdo, anélise de textos (técnicos, publicacbes de jornais, revistas especializadas),

prética de redagdo técnica.

CRITERIO DE AVALIACAO

A avaliacdo pode ser feita por: provas, listas de exercicios, trabalhos em grupo e/ou seminarios.

CHEFE DO DEPARTAMENTO

NOME

ASSINATURA

PROFESSOR RESPONSAVEL PELA DISCIPLINA

NOME

ASSINATURA

APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: / /

PROGRAMA

1. Tenséo e deformacdo na conformacéo.
1.1 Introdugdo: colocacéo do problema

1.2 Conceito de tensdo em um ponto

1.3 Variagdo da tensdo com o plano de corte
1.4 TensGes principais

1.5 Circulos de Mohr

1.6 AplicacBes dos circulos de Mohr

1.7 Deformac®es principais

2. Elasticidade e plasticidade

2.1 Introducéo

2.2 Relagdes tensdo-deformacdo no regime elastico

2.3 Critérios para inicio da deformagdo pléstica de
metais

2.4 Relagdes tensdo-deformacédo no regime plastico

3. Atrito, lubrificagdo e temperatura

3.1 Introducéo

3.2 Caracteristicas da forca de atrito

3.3 Lubrificacdo

3.4 Valores indicativos do coeficiente de atrito
3.5 Temperatura na conformacdo dos metais

4. Processos de conformacao volumétrica de metais
4.1 Laminacéo

4.1.1 Andlise da laminacdo de planos

4.1.2 Laminacdo de perfis

4.1.3 Laminadores

4.1.4  Qutros processos relacionados com a laminagéo

4.2 Forjamento

4.2.1 Forjamento em matriz aberta
4.2.2 Forjamento em matriz fechada
4.2.3 Forjamento de precisdo

4.2.4 Martelos de forjamento, prensas e matrizes
4.3 Extruséo

4.3.1 Tipos de extrusdo

4.3.2 Andlise da extrusdo

4.3.3 Matrizes de extrusdo e prensas
4.3.4 Defeitos em produtos extrudados
4.4 Trefilacdo de barras e arames

4.4.1 Andlise da trefilacdo

4.4.2 Prética da trefilacdo

5. Conformagao de chapas metélicas

5.1 Operagdes de corte

5.1.1 Cisalhamento, recorte e puncionamento
5.1.2  Analise do corte de chapas metélicas

5.2 Operacdes de dobramento

5.2.1 Dobramento em V e dobramento de flange
5.2.2 Andlise do dobramento

5.3 Estampagem

5.3.1 Mecénica da estampagem

5.3.2 Anadlise da estampagem

5.3.3 Defeitos de estampagem




